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תאריך הפקת דוחיעקב אבני תפקיד טכנאי בודקשם המאשר:

2017/09/11

פרטי ההזמנה

שם המזמין     : צבעי סיגמרין (1988) בע"מ ח.פ: 511282626

מענו          : ת.ד. 747 נצרת עילית 17890

תאריך ההזמנה  : 17/08/31

תאור המוצר

בדיקות מוליכות חום לחומרי בידוד 2 דוגמאות זהות - טמפ' אחת

הדגם הנבדק    : MEGA THERM חומר בידוד

ארץ יצור      : ישראל

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 17/08/22 הנוטל: המזמין

כמות במדגם    : 2

תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: דוגמאות חומר בידוד לבדיקת מוליכות חום

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיף 5.10-מוליכות טרמית של התקן הישראלי ת"י 5450 - בידוד תרמי- שיטה

לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים, מאוגוסט 2007, גליון תיקון מספר 1 מאפריל 2016

מסמך זה מכיל 4 דפים

ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה

מתייחסות רק לפריט שנבדק.
מסמך זה אינו היתר תו תקן

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

לפי הצעת מחיר 16-2017

הדוגמאות הראשוניות שנשלחו היו לא אחידות בעובי

והיו מרווחים בין שכבות חומר הבידוד

ולכן הוחלט בהסכמת נציג הלקוח לחתוך 2 דוגמאות

קטנות יותר ובעובי קטן,אחידות במשטח חומר הבידוד.
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תאור מורחב של המוצר

MEGA THERM שם החומר תאור:
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הערה תוצאות תאור סעיף מספר סעיף

מידות דוגמה מס' 1:

149*146.5*10.77       מ"מ

בקירוב

מידות דוגמא מס' 2 :

144.5*149.5*10.68    מ"מ

בקירוב

מקדם מוליכות חום:

;0.0486W/m*K

המסה ליח. נפח: 312.50 ק"ג\מ"ק;

טמפרטורה ממוצעת: 12.1 מעלות

צלזיוס

מוליכות טרמית 5.10
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 נספח לסעיף 5.10 נספח לסעיף 5.10

סוף תעודת הבדיקה


